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1. INTRODUCCIÓN

En México existen muchas menas de baja ley, así
como otras en las que el oro y la plata se encuentran
ocluidos o asociados a minerales de hierro, arsénico,
manganeso y silicio, los cuales se clasifican como
depósitos refractarios auríferos y argentíferos. La
mayoría de las veces, la cianuración de estos minerales
requiere largos periodos de lixiviación y, desafortu-
nadamente, bajas recuperaciones de oro[1-5]. La tos-
tación de minerales y concentrados refractarios de
oro, antes de la lixiviación con cianuro, es un método
alternativo que se ha empleado durante décadas. El
principal objetivo de la tostación es liberar el oro
íntimamente asociado a los minerales sulfurosos y

telurosos, para aumentar la extracción del oro durante
la lixiviación con cianuro. Esto se realiza oxidando
los sulfuros a óxidos o sulfatos, o reduciendo los sili-
catos y óxidos a un estado metálico crudo, con el pro-
pósito de cambiar los compuestos metálicos insolubles
en otros que sean solubles en el agente lixiviante; así
como para volatilizar ciertas impurezas solubles que
pudieran contaminar la solución cargada. También
es útil para volver porosos los compuestos metálicos,
y hacerlos de esta forma más fácilmente accesibles al
disolvente de la lixiviación[6].

Como la tostación es una operación relativamente
costosa, solo puede aplicarse a materiales de alta ley
que puedan justificar los altos costos de este trata-
miento. Sin embargo, puede obtenerse el efecto de
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una tostación oxidante o sulfatizante de minerales
sulfurosos de baja ley, mediante su intemperización
natural experimentada durante un periodo prolon-
gado de tiempo.

La mineralización de los materiales refractarios
de oro no se ha establecido detalladamente para
todos los depósitos; no obstante, en muchos depó-
sitos, la resistencia a la cianuración directa se atri-
buye al oro extremadamente fino encapsulado en
pirita y ciertos minerales de la ganga, como cuarzo.
La presencia de materia carbonosa, arcillas, ciani-
cidas, películas pasivantes, teluros y otros muchos
factores pueden también propiciar la refractariedad
de una mena[7]. En algunos depósitos se ha observado
que el oro incrustado en pirita se presenta en una
forma no metálica asociada a zonas ricas de arseno-
piritas. Una explicación es que los átomos de oro
han substituido al arsénico o a los posibles átomos
de hierro, dando lugar a una adecuada substitución
intersticial. Metalúrgicamente esto podría ser sig-
nificativo, y puede explicar el porqué en una oxi-
dación se proyecta solamente la oxidación parcial
de los sulfuros[8].

La química básica de una oxidación por tostación
para minerales concentrados piritosos y arsenopiri-
tosos de oro, es relativamente sencilla; los sulfuros
metálicos son convertidos a óxidos metálicos y dió-
xido de azufre (SO2), este último liberándose como
gas. Las reacciones se desarrollan generalmente entre
600 y 700 °C.

La tostación de la pirita (FeS2) en una atmósfera
altamente oxidante, produce la hematita (Fe2O3)
según lo mostrado en la reacción (1):

4 FeS2 + 11 O2  2 Fe2O3 + 8 SO2 (1)

Cuando la atmósfera de la tostación es menos oxi-
dante, la magnetita (Fe3O4), será producida según lo
mostrado en la reacción (2):

3 FeS2 + 8 O2  Fe3O4 + 6 SO2 (2)

Para la extracción más favorable del oro, un pro-
ducto que contiene aproximadamente 75 a 85 % de
hematita, y el resto magnetita, es generalmente el
más deseable. Se puede formar durante la tostación
un poco de sulfato de hierro (FeSO4), el cual es gene-
ralmente indeseable, los ferrocianuros se forman fácil-
mente con FeSO4

[9].
La arsenopirita (FeAsS) es oxidada a dióxido de

azufre (SO2), hematita (Fe3O4) y trióxido de arsénico
(As2O3).

La oxidación de la arsenopirita es algo más compleja
que la de la pirita. La reacción (3) ocurrirá si la arse-
nopirita se tuesta en una atmósfera altamente oxidante.

FeasS + 3 O2  FeasO4 + SO2 (3)

Esta es una reacción indeseable puesto que se
forma el arseniato férrico (FeAsO4), que inhibirá la
extracción del oro durante la lixiviación con cianuro.
Las reacciones deseables son mostradas en las reac-
ciones (4 y 5); la reacción (4) convierte el arseniato
a trióxido de arsénico volátil (As2O3), en una atmós-
fera menos oxidante a una temperatura relativamente
más baja (500 °C y 80 % de O2).

La reacción (5) se desarrolla a una temperatura y
a una atmósfera altamente oxidante.

12 Fe as S + 29O2 

6as2 O3 + 4Fe3O4 + 12SO2 (4)

4Fe3O4 + O2  6Fe2 O3 (5)

Para lograr estas reacciones se requiere una tos-
tación en 2 etapas. La etapa 1 debe ser a bajas tem-
peraturas y poco aire para producir As2O3 y evitar la
formación de FeAsO4. La etapa 2 debe ser a una tem-
peratura alta y con exceso de aire para producir la
hematita porosa (As2O3 es durante la tostación).

La reacción (6) muestra que el carbón orgánico
elemental (C) se oxida a dióxido de carbono (CO2).

C + O2  CO2 (6)

Esta reacción depende del tipo de carbón presente
y de la temperatura de tostación. El carbón orgánico
con una temperatura de ignición bastante baja se oxi-
dará fácilmente a CO2, mientras que los carbonos de
tipo grafíticos con altas temperaturas de ignición pue-
den no reaccionar durante la tostación. Los carbo-
natos de magnesio y calcio (MgCO3, CaCO3), se cal-
cinan parcialmente a óxidos; sin embargo, las tem-
peraturas de tostación son demasiado bajas para la
calcinación completa[6].

La reacción (7) muestra la descomposición de los
carbonatos de calcio y magnesio a óxidos de calcio
y magnesio (CaO/MgO).

CaCO3 /MgCO3  CaO/MgO + CO2 (7)
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Esta reacción depende del tipo de carbonatos pre-
sentes y de la temperatura. El carbonato de magnesio
se descompone a una temperatura mucho más baja
que el carbonato de calcio (350 °C frente a 825 °C,
dependiendo de los minerales). La descomposición
del dióxido de azufre descomponiéndose a sulfato o
sulfito (SO3

=) es a menudo una reacción deseable,
porque reduce la cantidad de SO2 que se debe lavar
en los gases de salida. La desventaja de la formación
de sulfato de calcio (CaSO4) es que pueden alterarse
las características de la calcina e inhibir la disolución
del oro.

La reacción (8) muestra la reacción entre CaO o
MgO, generado en la reacción (7), y el SO2 durante
la tostación.

CaO/MgO + SO2 + ½ O2  CaSO4/MgSO4 (8)

Esta reacción es generalmente deseable, sin
embargo, con algunos minerales concentrados, la for-
mación de sulfato de calcio inhibirá la extracción del
oro durante la lixiviación con cianuro (el oro se encap-
sula en el sulfato de calcio). Esta reacción se refiere
a la fijación del SO2. Una tostación ideal formará la
hematita porosa; la temperatura excesiva de tostación
(sobre tostación o sinterización del mineral), inhibirá
la formación de la hematita y reducirá seriamente la
extracción del oro. La tostación generalmente es per-
judicial para la plata en las extracciones por lixivia-
ción; cuanto más alta es la temperatura de tostación,
más baja es la extracción de plata. Las variables de
proceso más importantes que deben ser consideradas
en la tostación son: cantidad de alimentación, tem-
peratura, tiempo de tostación, adición de oxígeno,
oxidación del azufre y del carbón orgánico elemental,
fijación del dióxido de azufre, entre otras[5, 10 y 11].

2. MÉTODO EXPERIMENTAL

El análisis químico del concentrado mineral utilizado
en este estudio se muestra en la tabla I. Las pruebas
de tostación se llevaron a cabo utilizando un horno
eléctrico marca Lindberg/Blue M., modelo 55345.
Para hacer los análisis del tamaño de partícula, se uti-
lizó un analizador de partículas marca Coulter 100 Q.
Para evaluar los resultados obtenidos en la tostación
del concentrado se utilizó una lixiviación agitada con
cianuro de sodio (NaCN), en un reactor de vidrio
Pyrex de 100 ml con acceso para la toma de muestra,
y un sistema de agitación marca STIR-PAK de 
25-2.300 rpm, equipado con flecha y propela. Los
reactivos utilizados en la lixiviación fueron cianuro

de sodio, hidróxido de calcio y nitrato de plata, todos
ellos de grado reactivo y disueltos en agua destilada.
Para el análisis de la solución lixiviada, se utilizó un
espectrofotómetro de absorción atómica, marca Perkin
Elmer modelo 3110 con lámpara de cátodo hueco a
una longitud de onda de 242,8 nm para el oro; para
la plata se aplicó una llama de oxígeno-acetileno y
una longitud de 328,1 nm.

En cada prueba experimental, primero se ajustó el
horno tostador a temperatura de trabajo, posterior-
mente se pesaron 12 g de concentrado, los cuales se
colocaron en un recipiente de porcelana; la muestra
de concentrado se introdujo en el interior del horno
tostador por un tiempo programado. Al finalizar la
etapa de tostación, la muestra se retiró del horno,
transfiriéndose a un reactor con el agente lixiviante,
midiendo inmediatamente el valor de pH.
Seguidamente se adicionó cal hasta alcanzar un valor
de pH entre 10,5 y 11,0, para posteriormente agregar
el cianuro de sodio, tomando este paso como el inicio
de la etapa de lixiviación y manteniéndola durante
el intervalo de tiempo determinado. Se tomaron mues-
tras de solución a intervalos de tiempo predetermi-
nados para analizar las concentraciones de oro y plata
en la solución. La cantidad de NaCN en la solución,
se obtuvo por titulación con nitrato de plata.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la figura 1 a) se presenta el análisis de tamaño de
partícula del concentrado sin tostar. Podemos obser-
var que la media del tamaño de partícula se encuentra
alrededor de 23,56 micras, y la moda alcanza un valor
de 23,81 micras.

Tabla I. análisis químico del concentrado

Table I. Chemical analysis of concentrate

Elemento Composición (%)

au 60(*)

ag 10,200(*)

Fe 36,38
Cu 0,50
zn 4,72
as 0,15
S 33,34

pH 6,05

(*) g/t.
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Analizando de forma general, podemos concluir
que el concentrado obtenido del proceso de flotación
contiene partículas finas, con tamaños menores de
33 micras. En la figura 1 b) se presenta el análisis de
tamaño de partícula obtenido del concentrado calci-
nado por un tiempo de 1 h a una temperatura de
500 oC, con el objetivo de observar el cambio de
tamaño de partículas al someterse al proceso de tos-
tación. En esta figura se observa que existe un aumento
considerable en el tamaño de la partícula después del
proceso de tostación, ya que el valor medio en este
caso resultó ser de 95,18 micras, con una moda de
127,6 micras. Por lo anterior se concluye que existe
un aumento en el tamaño de las partículas del con-
centrado al estar expuesto a este tratamiento térmico,
el cual posiblemente se deba a una expansión de las
partículas, generada por la salida de elementos en forma
de gases, los cuales tienen su punto de ebullición menor
a 500 oC. En la figura 1 c), se presenta el análisis de
tamaño de partícula del concentrado que fue sometido
a un proceso de tostación a una temperatura de 500 oC
durante una hora, y posteriormente la calcina caliente
se agregó inmediatamente a la solución lixiviante, que
se encontraba a temperatura ambiente, para lograr con
esto, un cambio rápido de temperatura en el sistema;
con el objetivo de determinar si la partícula caliente,
por efecto del cambio térmico sufre algún tipo de frag-
mentación en su tamaño, lo cual podría ayudar a la
liberación de los valores. Sin embargo, comparando
estos resultados con los de la figura 1 b), observamos
diferencias poco significativas en el tamaño de partí-
cula; éstas se consideran no significativas para deter-

minar que exista algún cambio apreciable en el tamaño
de la partícula. La tabla II, presenta el análisis de los
parámetros estadísticos antes mencionados.

Figura 1. Resultados del analizador de partículas del concentrado: 1 a) sin tostar; 1 b) con-
centrado tostado, t = 1 h, T = 500 ºC; 1 c) concentrado tostado, posteriormente la calcina caliente
se agregó inmediatamente a la solución lixiviante, t = 1 h, T = 500 ºC.

Figure 1. Particle size analyses of the concentrate: 1 a) unroasted concentrate; b) roasted
concentrate, t = 1 h, T = 500 °C; 1 c) roasted concentrate, after roasting the hot calcine was
added immediately to the leaching solution, t = 1 h, T = 500 °C.

Tabla II. análisis estadístico del analizador 
de partículas

Table II. Statistical analysis of particle 
size analyzer

Volumen estadístico (aritmético) 100%

a b c

Media 23,56 95,14 106,3
Mediana 17,38 78,14 94,47
Moda 23,81 127,6 127,6
D.S. 21,10 77,26 75,35
C.v. 89,5(*) 81,2(*) 70,9(*)

% < a b c

10 2,498 10,29 17,40
25 7,405 31,86 46,12
50 17,38 78,14 94,49
75 33,03 140,5 151,8
90 56,98 207,6 212,7

Cálculo de partículas de 0,375 a 948 µm.

Tamaño en micras, (*) %
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La figura 2 presenta los resultados obtenidos en
la recuperación de oro y plata durante la lixiviación
del concentrado, por un periodo de 25 h sin ningún
tratamiento de tostación.

En esta figura se muestra que a las 2,5 h, el oro
tiene un porcentaje de recuperación del 24,16 %,
posteriormente a las 5 h se incrementa hasta un
28,89 %, alcanzando un máximo del 34,16 % a las
25 h. La plata tiene un comportamiento ligeramente
superior, con porcentajes de recuperación de 31,36 %
en las primeras 2,5 h, hasta llegar a 40,19 % después
de 25 h de lixiviación. El consumo de cianuro para
este tipo de concentrado sin tostar alcanza los
3,6 kg/m3. Se puede apreciar tanto para el oro como
para la plata, que las recuperaciones por el método
de cianuración de estos concentrados son demasiado
bajas, por lo que se considera al concentrado como
refractario, siendo necesario utilizar un método com-
plementario y/o alternativo para su tratamiento, con
el fin de aumentar la recuperación de los valores de
oro y plata.

En la figura 3 se observan los resultados obtenidos
en las pérdidas de peso, azufre y arsénico del concen-
trado calcinado a diferentes temperaturas, de los 350
a 800 °C con un tiempo de tostación de 1 h.

A temperaturas menores de 350 °C existe una
pérdida de peso no mayor del 0,94 %; al aumentar la

temperatura a 400 °C el incremento en la pérdida
de peso aumenta notablemente alcanzando un
13,42 %, siguiendo este aumento hasta un 18,68 %
a una temperatura de 450 °C. A partir de esa tem-
peratura, la velocidad de pérdida de peso disminuye,
alcanzando un máximo de 19,6 % a una temperatura
de 800 °C. Podemos pensar que a temperaturas alre-
dedor de 450 °C la pérdida de peso se relaciona con
la pérdida de azufre presente en el concentrado, entre
otros elementos volátiles.

En el caso del azufre, a temperaturas menores de
350 °C, la eliminación por volatilización del conte-
nido total es bajo, con un 1,14 %. Entre 350 y 450 °C
la pérdida de azufre se incrementa rápidamente hasta
un 76,3 % y a 500 °C alcanza un 84,55 %. A partir
de esta última temperatura, la velocidad de pérdida
se hace más lenta hasta alcanzar un 93,16 % a 700 °C.
Observamos en la gráfica, que los resultados obtenidos
coinciden con los esperados, ya que el punto de ebu-
llición del azufre (444,6 °C), está dentro de los inter-
valos de temperaturas manejadas.

El porcentaje de pérdida de arsénico a 350 °C es
aproximadamente del 12 %, al ir incrementando la
temperatura, se aprecia que el porcentaje aumenta
de tal manera que a una temperatura de 700 °C la
pérdida es del 40 %. Sin embargo, la ley del arsénico
en el concentrado es baja, 0,15 %; analizando estos

Figura 2. Recuperación de oro y plata y consumo de cianuro del con-
centrado sin tratamiento de tostación. t = 25 h, peso de muestra = 12 g.

Figure 2. Recovery of gold and silver, and cyanide consumption from the
concentrate without a roasting threatment, t = 25 h, sample weight = 12 g.
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resultados se puede pensar que el intervalo de tem-
peratura de tostación no afecta de forma general en
el contenido de arsénico, por lo que posiblemente
éste se encuentra asociado con alguna especie que
no permite su completa eliminación.

En la figura 4 se muestran los resultados del com-
portamiento en la recuperación de oro y plata de con-
centrado tostado y lixiviado durante 1 h. La recupe-
ración del oro a temperaturas de tostación de 450 °C
es del 32,16 %; al aumentar la temperatura a 500 °C
existe una disminución drástica en los porcentajes
de recuperación del oro de 10,83 %, hasta llegar a
6,58 % a 700 °C. Los porcentajes de lixiviación de
la plata se encuentran alrededor del 10,68 % a 450
°C, manteniendo valores casi similares hasta la tem-
peratura de 700 °C. El consumo de cianuro de sodio
es de alrededor de los 0,5 kg/m3 a 400 °C, generán-
dose un aumento paulatino hasta llegar alrededor de
los 0,8 kg/m3 a 700 °C.

Puede observarse, que tanto las recuperaciones
de plata como las de oro son muy bajas; posiblemente
los tiempos de tostación y lixiviación no son los ade-
cuados. La calcina que se obtiene en la tostación es
de color gris-negruzco, indicándonos que hay presen-
cia de una mayor cantidad de magnetita, lo cual no
favorece a la lixiviación, coincidiendo con lo obser-
vado en otros estudios, donde un color de calcina

café-chocolate indica una mayor presencia de hema-
tita (≈ 75-80 %), siendo el resto de magnetita, donde
se obtienen las mejores recuperaciones[9].

La figura 5 presenta los resultados obtenidos en
la recuperación de oro y plata del concentrado tostado
y lixiviado con un tiempo de 4 h de tostación y 20 h
de lixiviación respectivamente.

En esta figura puede observase que el oro se recu-
pera aproximadamente en un 27 % a una temperatura
de tostación entre 400 y 500 °C. Al aumentar la tem-
peratura a 600 °C hay un aumento en la recuperación
de oro casi del 50 %, y al tostar a 700 °C la recupe-
ración disminuye drásticamente hasta un 20,66 %.
Respecto a la plata, ésta sigue una tendencia parecida
al oro, pero con una mayor recuperación, así podemos
observar, que al tostar el concentrado a 400 °C, la
recuperación es del 31,32 %, alcanzando un máximo
de 61,27 % a 600 °C. Al incrementar la temperatura
a 700 °C existe una caída en la recuperación de plata
al 51 %. La pérdida de la recuperación del oro y plata
a altas temperaturas, posiblemente se deba a la sin-
terización de la partícula de concentrado.

El consumo de cianuro a 400 °C, es de 0,8 kg/ton
y disminuye hasta un 0,2 kg/m3 a 700 °C.

En la figura 6 se presentan los resultados obtenidos
en la recuperación de oro y plata, cuando se agregó
inmediatamente el concentrado tostado (calcina),

Figura 3. Efecto de la temperatura de tostación, en la pérdida de peso,
azufre y arsénico del concentrado, t = 1 h, peso de muestra = 12 g,
T = 500 ºC.

Figure 3. Effect of roasting temperature, in weight loss of sulfur and arsernic
from the concentrate, t = 1 h, sample weight t = 12 g, T = 500 ºC.



TOSTaCIóN DE UN CONCENTRaDO REFRaCTaRIO DE ORO Y pLaTa

ROaSTINg OF REFRaCTORY gOLD aND SILvER CONCENTRaTE

Rev. metal. 48 (3), MaYO-JUNIO, 165-174, 2012, ISSN: 0034-8570, eISSN: 1988-4222, doi: 10.3989/revmetalm.1102                                     171

Figura 4. Resultados en la recuperación de oro, plata y consumo de cianuro
del concentrado tostado y lixiviado, t = 1 h, peso de muestra = 12 g.

Figure 4. Recovery of gold and silver, and cyanide consumption from
the concentrate roasted and leached, t = 1 h, sample weight = 12 g.

Figura 5. Resultados en la recuperación de oro, plata y consumo de
cianuro del concentrado tostado y lixiviado, tostación t = 4 h, lixiviación
t = 20 h, peso de muestra = 12 g.

Figure 5. Recovery of gold and silver, and cyanide consumption from
the concentrate roasted and leached roasting treatment, t = 4 h, leaching
t = 20 h, sample weight = 12 g.
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desde el horno a la solución lixiviante, que se encon-
traba a 40 °C, con el objetivo de observar el com-
portamiento en los porcentajes de recuperación del
oro y plata al efectuar un cambio brusco en la tem-
peratura de la calcina caliente. La recuperación del
oro a la temperatura de 400 °C se encuentra alrededor
del 13 %; al aumentar la temperatura disminuye la
extracción de tal manera que a 500 °C es aproxima-
damente 7 %, hasta llegar a un 3 % en 700 °C. Por
otro lado, la recuperación de plata se encuentra en
11 % a 400 °C, empezando a subir a 15 % en 500 °C,
para alcanzar un 26 % a 700 °C.

Estas recuperaciones de oro y plata son demasiado
bajas, ya que la recuperación del oro cae hasta un
3 %, y aunque la plata sube, en general es muy poco.
Se observa que a diferencia de las pruebas anteriores
el comportamiento es muy diferente, posiblemente
el cambio de temperatura de forma rápida afecta a la
superficie de la partícula, lo cual impide la penetra-
ción de la solución lixiviante para la extracción de
los valores. Existe un aumento de la temperatura en
la solución de 2 a 3 °C, lo cual no provoca beneficio
alguno para la etapa de lixiviación en este caso. El
consumo de cianuro oscila en un promedio de
0,9 kg/m3.

En la figura 7 se presentan los resultados de la
recuperación de oro y plata cuando la calcina caliente
se pone en contacto con la solución lixiviante que
se encuentra a una temperatura de 50 °C. Los valores
obtenidos son casi similares a los obtenidos en la grá-
fica anterior (Fig. 6), ya que el porcentaje de recu-
peración de oro se encuentra alrededor del 24 % a
una temperatura de tostación de 400 °C, y disminuye
hasta un 1,5 % a 700 °C. La recuperación de plata a
400 °C es del 10 % y sufre un incremento hasta un
32 % a 700 °C. Con lo anterior se constata que al
agregar la calcina caliente directamente del horno a
la solución lixiviante, no existe una mejora en la
recuperación del oro, sino que la perjudica notable-
mente, ya que las recuperaciones son demasiado bajas.
Por otro lado, aunque la recuperación de plata se
incrementa, estos resultados no son del todo satis-
factorios. El consumo de cianuro se encuentra alre-
dedor de 0,8 kg/m3.

En la figura 8 se presenta el consumo de cal para
elevar el pH del concentrado lixiviado en 24 h, alre-
dedor de 1,3 kg/m3 para subir el pH a 11,4. También
se presenta el consumo de cal de la lixiviación del
concentrado tostado a 500 °C. Al inicio el pH de la
solución oscila alrededor de 3,0; al agregar el equi-

Figura 6. Resultados en la recuperación de oro, plata y consumo de
cianuro del concentrado tostado y lixiviado, tostación t = 4 h, lixiviación
a una temperatura inicial de 40 °C, t = 20 h, peso de muestra = 12 g.

Figure 6. Recovery of gold and silver, and cyanide consumption of the
concentrate roasted and leached roasting treatment, t = 4 h, leaching
at initial temperature of 40 °C, t = 20 h, sample weight = 12 g.
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Figura 7. Resultados en la recuperación de oro, plata y consumo de
cianuro del concentrado tostado y lixiviado, tostación t = 4 h, lixiviación
a una temperatura inicial de 50 °C, t = 20 h, peso de muestra = 12 g.

Figure 7. Recovery of gold and silver, and cyanide consumption of the
concentrate roasting and leached roasting t = 4 h, leaching at initial 
temperature of 50 °C, t = 20 h, sample weight = 12 g.

Figura 8. Consumo de cal del concentrado lixiviado y tostado. Lixiviación
t = 20 h, tostación t = 4 h, peso de muestra = 12 g.

Figure 8. Consumption of limestone from the concentrate leached and
roasted. Leaching t = 20 h, roasting t = 4 h, , sample weight = 12 g.
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valente a 7 kg/m3 de cal el pH es de 3,2; al aumentar
la cal a 17 kg/m3 el pH es de 6,1, siendo necesario
agregar otros 7 kg de cal (suman ya 23 kg/m³) para
llegar a un pH mayor de 11. Si comparamos el con-
sumo de cal para elevar el pH alrededor de 10,5 con
respecto a un mineral oxidado, éste requiere aproxi-
madamente 1 kg/m3, por lo que concluimos que es
demasiada la cal necesaria para obtener el pH ade-
cuado para la lixiviación.

CONCLUSIONES

— El concentrado presenta una ley de oro de 60 g/t
y de plata de 10,200 kg/t, un 36,38 % de hierro
y 33,34 % de azufre. El azufre se elimina hasta un
60 % a una temperatura de tostación inicial de
400 °C, hasta alcanzar un 93 % a una temperatura
de 700 °C.

— Al tostar el concentrado se detectó un incre-
mento en el tamaño de partícula, debido posi-
blemente a la eliminación del azufre en forma de
gas. La lixiviación del concentrado por 24 h,
alcanza un porcentaje de recuperación del oro
del 34 % y del 40 % para la plata, confirmándose
la clasificación de mineral como refractario.

— A una temperatura de tostación de 600 °C y des-
pués de lixiviar con cianuro de sodio se obtiene
un porcentaje de recuperación máxima del oro
del 50 % y 61 % para la plata. Al aumentar la
temperatura a 700 °C, las recuperaciones dismi-
nuyen, posiblemente debido a una sinterización
de la partícula. Al someter la calcina caliente, a
la solución lixiviante, existe un aumento de la
solución de 2 a 3 °C, resultando en porcentajes
de recuperación de oro y plata muy bajos.

— El consumo de cal para elevar el pH a las condi-
ciones de lixiviación con cianuro (pH > 10),
oscila alrededor de 25 kg/m³. El color de la calcina

café-chocolate, nos indica que se efectúa una oxi-
dación de los sulfuros a hematita (75-80 %) y
magnetita (20-25 %) lo cual favorece a la lixi-
viación, coincidiendo con lo observado en otros
estudios[9], donde reportan buenas recuperaciones
del mineral de oro y plata. Se recomienda hacer
otras pruebas con otros lixiviantes, para comparar
recuperaciones, y/o utilizar otro método alterna-
tivo en lugar de tostación.
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