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IInn ff lluueenncc iiaa ddee llaa ddeeffoorrmmaacciióónn eenn ff rr ííoo ssoobbrree eell  pprroocceessoo ddee
pprreecciippiittaacciióónn eenn uunnaa aalleeaacciioonn ddee CCuu--44 aatt.. %% TTii((••))

E. Donoso*

RReessuummeenn Utilizando calorimetría diferencial de barrido (DSC), se efectuaron medidas energéticas y cinéticas asociadas con
los diferentes eventos térmicos desarrollados durante el calentamiento lineal de Cu-4 at.% Ti, empleando materiales
templados y deformados en frío a distintos porcentajes de deformación. Contrariamente a la situación observada en
la aleación templada, en la cual se desarrolla precipitación de las fases Cu4Ti y Cu3Ti, en la aleación deformada tal pro-
ceso es inhibido por la segregación de soluto a las dislocaciones parciales. Para calcular la densidad de dislocaciones
se utilizó una expresión que gobierna la energía liberada que acompaña la recristalización, con el objeto de determi-
nar, mediante modelos apropiados, la energía que se genera durante el proceso de anclaje.

PPaallaabbrraass ccllaavvee Cobre: Cu-Ti; Microcalorimetría; Precipitación; Segregación.

IInnfflluueennccee ooff ccoolldd--rroolllliinngg oonn tthhee pprreecciippiittaattiioonn pprroocceesssseess iinn CCuu--44 aatt.. %% TTii aallllooyy

AAbbssttrraacctt By using differential scanning calorimetry (DSC), energetic and kinetic measurements associated with the different
peaks displayed during linear heating of Cu-4 at.% Ti were made, employing quenched and cold-work material at
different percentages of cold-rolling. Unlike to the situation observed in the quenched alloy in which precipitation
is developed, in the deformed alloy such process is inhibited by the segregation of the solute atoms to partial dislocations.
For calculating the dislocation density an expression governing the energy release accompanying recrystallization was
applied, in order to determine, by appropriate models, the energy evolved during the pinning process.

KKeeyywwoorrddss Copper; Cu-Ti; Microcalorimetry; Precipitation; Segregation.

11.. IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN

En general, desde que se descubrió que las aleacio-
nes de Cu-Be pueden endurecerse por precipitación,
éstas han sido ampliamente utilizadas como materia-
les con alta resistencia mecánica y alta conductividad
eléctrica. Sin embargo, a fin de evitar la polución
ambiental, debido al carácter tóxico del berilio, se
requiere desarrollar materiales metálicos avanzados
que reemplacen estas aleaciones. Que las aleaciones
de Cu-Ti pueden servir como sustituto de las alea-
ciones de Cu-Be ha sido evidenciado por los estudios
realizados por muchos investigadores. Con tratamien-
tos de envejecimientos adecuados, las aleaciones de
Cu-Ti, que contienen, aproximadamente, entre 0,8 y
4,6 % en peso de titanio, desarrollan una excelente

combinación de resistencia mecánica y alta conduc-
tividad eléctrica. Variadas investigaciones se han rea -
lizado para estudiar los mecanismos de endurecimien-
to de las aleaciones de Cu-Ti [1-10]. La mayoría de
ellas establece que en el proceso estructural observa-
do durante el envejecimiento en estas aleaciones, la
precipitación ocurre de acuerdo a la siguiente secuen-
cia: i) fluctuaciones composicionales que dan origen
a una descomposición espinodal a lo largo de las di-
recciones <100>, o bien desarrollo de orden de cor-
to alcance (SRO); ii) precipitación de partículas me-
taestables, coherentes o semi-coherentes de la fase
ordenada Cu4Ti, de estructura tetragonal centrada
en el cuerpo con parámetros de red a = 0,584 nm y c
=0,362 nm; y iii) precipitación discontinua o celu-
lar de la fase de equilibrio Cu3Ti, ortorrómbica con
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parámetros de red a = 0,453 nm, b = 0,435 nm y c =
0,517 nm [3, 4, 10 y 11]. Algunos autores sugieren que,
durante el temple, se producen modulaciones compo-
sicionales o precipitación de partículas muy finas de
Cu4Ti 

[3, 4 y 9]. Por otra parte, es sabido que en solucio-
nes sólidas de cobre deformadas en frío y recocidas
bajo la temperatura de recristalización, se produce
un endurecimiento denominado endurecimiento por
recocido debido, particularmente, a la interacción
de átomos de soluto con los defectos de la red[11 y 12].
Sin embargo, Nagarjuna et al [3, 13 y 14] indican que,
en Cu-Ti, la deformación en frío, previa a tratamien-
tos de envejecimiento, afecta considerablemente las
propiedades mecánicas, conductividad eléctrica y
microestructura de estas aleaciones. El presente tra-
bajo tiene como objetivo principal analizar la in-
fluencia de la deformación en frío en el proceso de
precipitación, en una solución sólida sobresaturada
de Cu-4 at. % Ti y estimar la cinética de segregación
de soluto a las dislocaciones parciales. Los modelos
utilizados, basados en consideraciones energéticas,
junto con la calorimetría diferencial de barrido
(DSC), son muy apropiados para evaluar la densidad
de dislocaciones y los balances de energía compatibles
con el proceso segregación.

22.. PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO EEXXPPEERRIIMMEENNTTAALL

La aleación utilizada se preparó en un horno de induc-
ción, en atmósfera inerte (Ar), a partir de cobre elec-
trolítico (99,95 % de pureza) y titanio de alta pureza.
El lingote obtenido se forjó en caliente a 1.023 K
hasta una sección de 48 mm2 y, más tarde, se reco-
ció a 1.073 K durante 24 h, a fin de homogeneizarlo.
Después de un análisis químico se encontró que su
composición correspondía a Cu-4 at. % Ti. Poste -
rior mente, el material se laminó en frío hasta 3 mm
de espesor con recocidos intermedios de 1 h a 1.173
K. Después del último recocido, la aleación fue tem-
plada en agua. En seguida, el material fue deformado
en frío hasta 2,4, 1,8 y 1,2 mm de espesor, correspon-
diente a 20, 40 y 60 % de reducción, respectivamen-
te. Para la aleación empleada en la condición no de-
formada, se realizó un tratamiento térmico a 1.173
K por 1 h, seguido de un temple. El análisis micro-
calorimétrico de las muestras se realizó en un anali-
zador térmico Dupont 2000. Las trazas calorimétri-
cas se obtuvieron a velocidades de calentamiento li-
neal, β, de 0,083, 0,17, 0,33 y 0,50 Ks–1, desde
temperatura ambiente hasta 923 K. A fin de aumen-
tar la precisión de las medidas, se utilizó como referen-
cia un disco de cobre de alta pureza recocido duran-
te un largo período. Para minimizar la oxidación de
las muestras, se hizo pasar argón por el calorímetro

(10–4 m3 min–1). Tras el primer ensayo calorimétrico,
cada espécimen fue mantenido a 880 K durante 5
min y enfriado libremente en el calorímetro durante
3 h, observándose curvas de enfriamiento muy simi-
lares entre sí y de forma cercana a una exponencial.
Cuando la temperatura ambiente se alcanzó, se efec-
tuó un segundo ensayo a la misma velocidad de calen-
tamiento previamente utilizada para cada espécimen.
Las curvas calorimétricas presentadas en este traba-
jo se obtuvieron substrayendo la línea base del pri-
mer ensayo. Esta línea base representa la capacidad
calorífica de la aleación en función de la temperatu-
ra, en las condiciones térmicas existentes, y su valor
estuvo de acuerdo con la regla de Kopp-Neumann.
Posteriormente, las trazas resultantes fueron conver-
tidas en curvas de incremento de la capacidad calo-
rífica versus temperatura. La capacidad calorífica re-
manente, es decir, el incremento de la capacidad ca-
lorífica, ∆Cp, representa el calor asociado con las
reacciones en estado sólido que ocurren durante el
experimento DSC. Así, los picos observados en la
curva ∆Cp vs. T pueden ser caracterizados por una
entalpía de reacción DH asociada a cada evento par-
ticular. Las curvas calorimétricas presentadas en es-
te trabajo son curvas corregidas por medio de la subs-
tracción antes mencionada[15 y 16]. Las medidas de
microdureza Vickers se efectuaron en un microduró-
metro Struers, a temperatura ambiente, usando una
carga de 1,96 N durante 10 s, sobre muestras planas
previamente templadas y sometidas a tratamientos
de recocido isotérmicos.

33.. RREESSUULLTTAADDOOSS YY DDIISSCCUUSSIIOONN

33..11.. CCuurrvvaass ccaalloorriimmééttrriiccaass

La figura 1 muestra termogramas típicos para la ale-
ación templada desde 1.173 K, en forma de incre-
mento de la capacidad calorífica, ∆Cp vs. Tempe ra -
tura, T, para diferentes velocidades de calentamien-
to lineal, β. Las curvas calorimétricas del material
templado muestran, en el rango de temperaturas ba-
rridas, dos reacciones exotérmicas traslapadas sucesi-
vas. De acuerdo a los antecedentes establecidos en
la literatura, el primer pico exotérmico (etapa 1) se
atribuye a la formación de partículas metaestables de
estructura Cu4Ti que preceden a la precipitación ce-
lular o discontínua de composición Cu3Ti 

[2, 3, 8 y 9], de-
signada como etapa 2. Por otra parte, la figura 2 mues-
tra las curvas calorimétricas, a una velocidad de
 calentamiento lineal, β, de 0,083 Ks–1 para el mate-
rial deformado en frío a diferentes porcentajes de de-
formación (templado, 20, 40 y 60 %). Las curvas
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 calorimétricas para las otras velocidades de calenta-
miento lineal tienen un comportamiento similar al
mostrado en la figura 2 y, por lo tanto, no se mues-
tran en este trabajo. En dicha figura, se pueden obser-
var cuatro reacciones exotérmicas (etapas 3 a 6) don-
de, de acuerdo con la bibliografía y por analogía con
otros sistemas de aleaciones templadas y deformadas
en frío [17-23], la etapa 3 podría corresponder a un pro-
ceso de segregación de soluto a las dislocaciones par-
ciales, mientras que la etapa 6 correspondería a un
proceso de recristalización. Las etapas 4 y 5 estarían
relacionadas con las etapas 1 y 2, lo cual se analizará
más adelante. Además, se puede observar que, a me-
dida que se incrementa el porcentaje de deformación
en frío, aumentan los calores asociados a las etapas
3 y 6 y decrecen los correspondientes a las etapas 4 y
5. Si se asume que las etapas 3 y 6 corresponden a la
segregación de soluto a las dislocaciones parciales y a
la recristalización, respectivamente, entonces, este
aumento de la entalpía de reacción es consistente
con el hecho de que a mayor deformación en frío au-
mente la densidad de dislocaciones. Por otra parte,
si se asume que las etapas 4 y 5 corresponden a la pre-
cipitación del Cu4Ti y Cu3Ti, respectivamente, signi-
ficaría que la deformación del material, después de
templarse, inhibe la formación de dichas partículas.
Esta hipótesis se analizará más adelante.
En la figura 3 se muestran los valores de las tem-

peraturas del máximo de los picos, Tp (temperatura
a la cual la velocidad de reacción es máxima), para

la aleación templada (etapas 1 y 2) como, también,
para el deformado en un 60 % (etapas 3, 4, 5 y 6).
Los valores de Tp para los otros porcentajes de de-
formación no se muestran ya que tienen un compor-
tamiento similar al del 60 %. El hecho de que las
temperaturas de los picos de DSC se desplacen a
temperaturas más altas al aumentar la velocidad de
calentamiento pone de manifiesto el control ciné-
tico del proceso[24].
Las áreas bajo las curvas de ∆Cp vs. T corresponden

a las entalpías de reacción ∆H. La absorción de en-
talpía asociada a las diferentes etapas se evaluó consi-
derando el área bajo la curva DCp vs. T entre la tem-
peratura a la cual la curva cruza la línea base y la tem-
peratura a la cual la energía es absorbida a una tasa
constante desde la línea base. Para el análisis de los

FFiigguurraa 11. Curvas DSC para la aleación templa-
da desde 1.173 K a las velocidades de calenta-
miento b de: a) 0,083 Ks–1, b) 0,17 Ks–1, c) 0,33
Ks–1 y d) 0,50 Ks–1. Se indican las etapas 1 y 2.

Figure 1. DSC curves for the alloy quenched from
1173 K at the heating rates b of: a) 0.083 Ks–1,
b) 0.17 Ks–1, c) 0.33 Ks–1 and d) 0,50 Ks–1.
Stages 1 and 2 are indicated.

FFiigguurraa 22.. Curvas calorimétricas a una veloci-
dad de calentamiento b = 0,083 Ks–1 para el ma-
terial deformado en frío a diferentes porcenta-
jes de deformación: a) material templado, b) 20
%, c) 40 % y d) 60 %.

Figure 2. Calorimetric curves at Heating rates b
=0,083 Ks–1 for the cold-rolled alloy at different
percentages of cold-rolled: a) quenched alloy, b)
20 %, c) 40 % and d) 60 %.
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picos traslapados se usó un modelo de convolución
basado en el formalismo de Jonhson-Mehl-Avrami
propuesto por Borrego y González-Doncel [25 y 26] y
utilizado con éxito en trabajos anteriores [15 y 27]. De
acuerdo a la metodología anterior, las entalpías de
reacción obtenidas para las distintas etapas se mues-
tran en la tabla I para el material templado, mien-
tras que para el material deformado se muestran en la
tabla II. Se puede observar que el calor asociado a
cada una de las etapas es independiente de la veloci-
dad de calentamiento.
Con el fin de respaldar la conclusión preliminar

que las partículas Cu4Ti y Cu3Ti estapas 1 y 2) incre-
mentan el endurecimiento de la matriz, y que las eta-
pas 3 y 6 corresponden a un proceso de segregación de
soluto y recristalización respectivamente, se realiza-
ron medidas de microdureza Vickers, tanto en el ma-
terial templado como en el deformado en un 60 %.
Para ello, algunas muestras fueron calentadas en el
calorímetro a una velocidad de 0,083 Ks–1 y luego

extraídas a la temperatura final de cada pico para
efectuar las medidas de microdureza. En otra muestra,
se realizó la medida después de templarla y luego de
la deformación en frío en un 60 %. Los valores de la
microdureza, junto con la temperatura a la cual fue
extraída cada muestra del calorímetro, aparecen en la
figura 4. En estas curvas se observa, claramente, que
la formación de partículas finas, representadas, prin-
cipalmente, por las etapas 1 y 2 y levemente por las
etapas 4 y 5, está asociada a un aumento en la dure-
za de la matriz. Por el contrario, durante la etapa 3, se
observa un leve ablandamiento debido, probable-
mente, a una pequeña cantidad de recuperación del
material. La disminución de la microdureza durante
la etapa 6 indica un proceso de recistalización del
material.

33..22.. AAnnáálliissiiss cciinnééttiiccoo

El análisis cinético para la etapa 3 se realizó emplean-
do la ecuación usual de Jonhson-Mehl-Avrami
(JMA), utilizada para reacciones heterogéneas, ba-
jo condiciones no isotermales:

(1)

Donde, a es la fracción reaccionada, A es el factor
pre-exponencial de Arrhenius[28] y θ (= T2R/βE exp[-
E/RT]) es el tiempo reducido[29]. E es la energía de
activación de la reacción y R la constante de los ga-
ses. Los valores del exponente de la ecuación de JMA
y de la constante A pueden ser evaluados a partir de
gráficos lnln (1/(1–y) vs. ln(θ).
Para el análisis cinético de los picos traslapados

(etapas 1, 2, 4 y 5) se usó un modelo de convolución
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FFiigguurraa 33.. Temperatura de los picos en función de
la velocidad de calentamiento, para todas las
etapas observadas.

Figure 3. Peaks temperature versus the heating
rate, for the all observed stage.

TTaabbllaa II.. Entalpías de reacción DH (J mol–1)
involucradas en las diferentes etapas para la
aleación templada desde 1173 K. Los datos

representan el promedio de 5 ensayos
calorimétricos

Table I. Enthalpies of reaction DH (J mol–1)
involved in the different stages for the

quenched alloy from 1173 K. Data represent
the average of 5 DSC runs.

β ((KKss––11)) 00,,008833 00,,1177 00,,3333 00,,5500

Etapa 1 52 ± 2 50 ± 2 50 ± 2 58 ± 3
Etapa 2 56 ± 3 55 ± 3 55 ± 3 66 ± 4
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basado en el formalismo de Jonhson-Mehl-Avrami
propuesto por Borrego y González-Doncel[24 y 25]:

(2)

y

(3)

donde, el área total bajo las curvas traslapadas co-
rrespondiente a las etapas i y j es S = Si + Sj.
Las energías de activación, E de las diferentes re-

acciones, necesarias para realizar el análisis cinético,
se calcularon a partir de un método de Kissinger mo-
dificado[30]:

(4)

donde, Tp es la temperatura del pico. Entonces, E y A
pueden ser evaluados a partir de gráficos ln(Tp

2/β)
vs. 1/Tp, los cuales se muestran en la figura 5. Los
 valores de E y A, indicados en la tabla III, son
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FFiigguurraa 44.. Trazas DSC para el material: (a) tem-
plado y (b) deformado en frío 60 %, donde se
indican los valores de microdureza a la tempe-
ratura ambiente después de haber calentado las
muestras a las temperaturas indicadas. b = 0,083
Ks–1.

Figure 4. DSC traces for the: (a) quenched alloy
and (b) 60 % cold-rolled alloy, showing room
temperature microhardness values after samples
had been heated to the temperatures indicated.
b = 0.083 Ks–1.

TTaabbllaa IIII. Entalpías de reacción ∆H (J mol–1) involucradas en las diferentes
etapas para las aleaciones deformadas en frío. Los datos representan el

promedio de 5 ensayos calorimétricos

Table II. Enthalpies of reaction ∆H (J mol–1) involved in the different stages
for the cold-rolled alloys. Data represent the average of 5 DSC runs.

%% ddeeffoorrmmaacciióónn
∆HH ((JJ mmooll––11))

β ((KKss––11)) eettaappaa 33 eettaappaa 44 eettaappaa 55 eettaappaa 66

0,083 38 ± 2 15,5 ± 0,8 21 ± 1 65 ± 4

20 0,17 42 ± 3 16,4 ± 0,9 22 ± 1 68 ± 5
0,33 36 ± 2 15,4 ± 0,9 20 ± 1 64 ± 4
0,50 40 ± 3 14,6 ± 0,8 21 ± 1 60 ± 3

0,83 85 ± 4 9,8 ± 0,7 12,3 ± 0,8 97 ± 4

40 0,17 91 ± 4 11,3 ± 0,9 14,1 ± 0,9 107 ± 5
0,33 83 ± 4 10,4 ± 0,8 13,0 ± 0,8 104 ± 5
0,50 88 ± 4 10,6 ± 0,8 13,5 ± 0,9 101 ± 5

0,083 112 ± 5 7,8 ± 0,6 9,5 ± 0,6 128 ± 7

60 0,17 120 ± 6 9,2 ± 0,8 10,4 ± 0,7 137 ± 8
0,33 123 ± 6 8,8 ± 0,7 9,2 ± 0,6 132 ± 7
0,50 118 ± 5 8,4 ± 0,7 9,7 ± 0,7 123 ± 6
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 independientes del modelo cinético escogido siempre
que Tp sea la temperatura del pico

[30]. Los valores de
las energías de activación obtenidos para las etapas 1,
2, 4 y 5, resultaron más bajos que la energía de difu-
sión de Ti en Cu (ETi→Cu = 200,3 kJ mol

–1), estima-
da a partir de las correlaciones de Brown y Ashby[31],
lo cual puede atribuirse a la fuerte contribución de
las vacancias introducidas por el temple. Por otra
parte, el valor E para la etapa 3 resultó mucho más
bajo que el requerido para la interdifusión.

El valor de n de la ecuación de JMA para la eta-
pa 3, calculado a partir de la ecuación (1) y usando el
respectivo valor de la energía de activación, E, y el
factor pre-exponencial; A, obtenidos mediante el
modelo de Kissinger modificado, se muestra en la ta-
bla III. Por otra parte, mediante el ajuste de las ecua-
ciones (2) y (3) con los calores experimentales ob-
tenidos de las trazas calorimétricas y usando los valo-
res de E para las etapas 1, 2, 4 y 5 y sus respectivos
factores pre-exponenciales, se obtienen los valores
de n correspondientes a dichas etapas. Estos valores
también se muestran en la tabla III. Se puede obser-
var que los valores de n cercanos a 1,5, de las etapas
1 y 4 y sus equivalentes 4 y 5, resultaron ser compa-
tibles con la nucleación de precipitados a partir de
núcleos pre-existentes[32]. Los primeros se formarían
durante el temple [3, 4, 8 y 9] y los segundos durante la
disolución de la fase metaestable. El valor de n = 0,63
que resulta para la etapa 3, es demasiado pequeño
para ser compatible con un proceso que involucre
nucleación y crecimiento. En la literatura se asocia un
valor de n = 2/3 a un proceso de segregación de áto-
mos de soluto hacia las dislocaciones[32].

33..33.. SSeeggrreeggaacciióónn ddee ááttoommooss ddee ttii ttaanniioo
aa llaass ddiissllooccaacciioonneess

Del análisis cinético de la etapa 3 se obtuvo un valor de
n igual a 0,63 y una energía de activación de 68 kJmol–1,
lo cual estaría indicando que se trataría de un proceso
de segregación de átomos de titanio a las dislocacio-
nes. Sin embargo, los argumentos anteriores no son su-
ficientes para asegurar que la energía desarrollada en
la etapa 3 sea inherente a tales procesos. Por consi-
guiente, será necesario desarrollar algunas evaluacio-
nes con el fin de explorar con más detalle este punto.
De acuerdo a la literatura, el calor generado de-

bido a un proceso de segregación de soluto hacia las
dislocaciones parciales, puede ser expresado por[21 y 33]:

(5)

donde, r es la densidad de dislocaciones, b es el vec-
tor de Burger, c es la composición de la aleación, f(φ)
es la función de probabilidad de densidad de una dis-
locación de carácter φ, ∆Ha1(φ) y ∆Ha2(φ) son las
energías de interacción máxima de ajuste entre un
átomo de soluto y las componentes parciales de bor-
de de las dislocaciones de borde y helicoidales, res-
pectivamente. cd1 (φ) = c exp(–∆Ha1/RT) y cd2(φ) =
c exp(–∆Ha2/RT) son los valores de equilibrio de las
concentraciones de soluto en las dislocaciones, T es
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FFiigguurraa 55. Gráfico de Kissinger modificado para
evaluar la energía de activación y el factor pre-
exponencial para la aleación templada (etapas
1 y 2) y para el material deformado 60 % (etapas
3, 4 y 5).

Figure 5. Modified Kissinger plot for evaluating
activating energy and pre-exponential factor
for the quenched alloy (stages 1 and 2) and for
the 60 % cold-rolled alloy (stages 3, 4 and 5).

TTaabbllaa IIIIII.. Energía de activación, factor pre-
exponencial y valor de la constante n para

todas las etapas

Table III. Activation energy, pre-exponential
factor and constant n value for the all stages

EEttaappaass EE ((kkJJ mmooll––11)) AA ((ss––11)) nn

1 137 3 x 109 1,56
2 153 4,5 x 109 1,6
3 68 2,2 x 106 0,63
4 130 5 x 109 1,47
5 142 3,6 x 109 1,65
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la temperatura absoluta y R la constante de los
 gases. Si se admite que, en el material deformado, las
dislocaciones de borde y helicoidales están presen-
tes en igual cantidad, ∆Hd está dado por

[21 y 33]:

(6)

∆Hae y ∆Has son las energías de interacción, cde
y cds son las concentraciones de equilibrio a las par-
ciales. Los subíndices e y s se refieren al carácter de la
dislocación, de borde y helicoidal, respectivamente.
Las energías de interacción de un átomo de soluto
con una con una dislocación parcial debida al des-
ajuste, con una componente de borde, be, puede cal-
cularse a partir de[18 y 34]:

(7)

Donde, be es igual a 3
1/2 b/6 para la componente

parcial de borde correspondiente a una dislocación di-
sociada helicoidal e igual a 0,5b para la componente
parcial de borde correspondiente a una dislocación di-
sociada de borde. G es el módulo de cizalle y ea =
dln(a)/dc, es el cambio del logaritmo neperiano del
parámetro de red con la concentración de soluto cuan-
do c → 0 y n (= 0,34) es la razón de Poisson. La ener-
gía de interacción de un átomo de titanio con las com-
ponentes parciales helicoidales tanto para una disloca-
ción disociada de borde o helicoidal, es ∆Ha = 0.
El valor de la densidad de dislocaciones puede ser

evaluada a partir del pico de recristalización[18, 21 y 23]
como:

(8)

donde, DHr es la energía asociada al pico de recrista-
lización, rs (= 8,78 x 10

3 kg m-3) es la densidad del
material, N y m, constantes cuyos valores se estiman
en 0,85 y 4, respectivamente.
Si se considera que DHr ª DH6 (Tabla II), se cal-

cula ρ = 1,3 x 1015 m–2/ 2,8 x 1015 m–2/ 3,5 x 1015
m–2 para el material deformado en 20, 40 y 60 %, res-
pectivamente, a partir de la ecuación (8) y conside-
rando b = 2,6 x 10–10 m (determinado a partir del
parámetro de red de la aleación a = 21/2b/2) [6] y G
= 48,1 GPa [35]. Los valores de r obtenidos están en
perfecta concordancia con los aportados en la lite-
ratura para aleaciones altamente deformadas.
Con los datos anteriores, a partir de la ecuación

(7), se obtienen los valores para DHae = –2 x 10
–20

J/átomo y ∆Has = –1,15 x 10
-20 J/átomo. De la ecua-

ción (6) resulta que las energías ∆Hd asociadas a la

segregación de átomos de titanio hacia las disloca-
ciones parciales son 42 J mol–1, 88 J mol–1 y 112 J
mol–1 para la aleación deformada en frío en un 20,
40 y 60 %, respectivamente. Dichas energías resul-
taron consistentes con los valores de las entalpías de
reacción de la etapa 3. Estos resultados, conjunta-
mente con el análisis cinético, permiten concluir que
esta etapa corresponde a un proceso de segregación de
átomos de titanio a las dislocaciones parciales.
A fin de dilucidar el porqué la formación de las

partículas es inhibido en el material deformado, se
estimó la fracción de átomos de titanio segregados a
las dislocaciones parciales, a partir de [18]:

(9)

resultando fd = 0,40/0,61/0,67 para el material defor-
mado un 20, 40, y 60 % respectivamente. Por lo tan-
to, al final del proceso de segregación, la concentra-
ción residual de soluto cr = c (1- fd) disponible para
el proceso de precipitación es 0,024/ 0,016/ 0,013 pa-
ra las aleaciones deformadas un 20, 40 y 60 %, res-
pectivamente. Entonces, la concentración, cr, nece-
saria para la precipitación de las partículas, baja con-
siderablemente, de manera que prevalece una
solución sólida en la matriz deprimida en soluto. Este
resultado, junto a los valores obtenidos para las ener-
gías asociadas a las etapas 4 y 5, permite afirmar que
la precipitación de las partículas de Cu4Ti y Cu3Ti
es inhibida y sustituida por el fenómeno de segrega-
ción en el material deformado.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS

Los resultados anteriores permiten concluir lo si-
guiente:
— Mediante experiencias no isotérmicas, se determi-
naron los parámetros entalpimétricos de las re-
acciones de precipitación de Cu4Ti y Cu3Ti en
el material previamente templado y de la segrega-
ción de titanio a las dislocaciones y recristaliza-
ción del material en la aleación deformada en
frío.

— Además, se determinaron los parámetros cinéti-
cos, n y A, de la ecuación de Jonhson-Mehl-
Avrami, tanto para las partículas formadas como
para la segregación. Los valores cercanos a 1,5
permiten indicar que los procesos de nucleación
de las partículas ocurren a partir de núcleos pre-
existentes, mientras que valores cercanos a 2/3
son indicativos de un proceso de segregación de
soluto a las dislocaciones.
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— En la aleación templada y tratada a baja tempe-
ratura se desarrollan precipitados de Cu4Ti y
Cu3Ti, en cambio si dicha aleación es deformada
y calentada toma lugar, preferentemente, una se-
gregación de átomos de titanio a las dislocaciones
parciales.

— Finalmente, los resultados permiten afirmar que
la precipitación de las partículas de Cu4Ti y Cu3Ti
tienen muy poca opción de desarrollarse al ca-
lentar la aleación cuando ésta ha sido previamen-
te deformada.
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